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PROTOKOL O SKUSKE &.: 60040134 — 2

rozmerov, tvaru, vzhl'adu, krytia vystuze a inosnosti prvkov na ploty

Nazov a adresa vyrobcu: Luka¢ Ladislav
Vinohrady nad Vahom 671
prevadzka: Surovce, Seredska &. 52
Predmet skasania: dielce bariérového oplotenia
Cislo predmetu skii$ania podrla evidencie SL: 389 — 4 az 6 (stipiky), 459 — 1, 2, 389 — 1 a2 3 (dosky)
Miesto vykonania skusky: priestory SL
Teplota prostredia pri skuskach: 20°C £ 2 °C
Datum vykonania skusky: 17., 26. 05.2004

Nazov skisky (resp. sktisanej viastnosti) a Cislo normy (resp. iny identifikaény tidaj sku$obnej metédy):

Tabulka &. 1
Nazov skusky Predpis pre skasanie Skusky vykonali
Rozmery, tvar, vzhlad, krytie vystuze ; St
a inosnost prvkov na ploty STN EN 12839 (72 3170) p. Szabado§, Ing. MiSutka, Ing. Marec, Ing. Vrzdak

Udaje o vybere predmetov skiasania: Skasobné predmety boli vyrobené vo vyrobni Surovce diia 08.04.2004
a nasledne boli dodané vyrobcom do skusobneho laboratoria (SL) dna 13.05. 2004. Skasobné predmety boli
skusané v skusobnom laboratériu TSUS pobocka Zilina.

Udaje o predmetoch skisania a teplote prostredia: Po dodani do SL boli predmety sku$ania ulozené
v beZznom laboratérnom prostredi.

Pouzité skisobné meradla a zariadenia, €isla evidenénych kariet, presnost’ merania:

Tabulka €. 2
Skasana vlastnost’ Meradlo, zariadenie Cislo evidenénej karty Rozsah Presnzztlé;il;!wost,
Rozmery a tvar Rugny laserovy dizkomer M 60 0312 (301+100 000) mm 1 mm
Rozmery a trvala .
deformicts Posuvné meradlo M 60 0106 (0,01+200) mm 0,01 mm
Rovinnost Meraci klin M 60 1901 (1+20) mm 0,5 mm
Krytie vystuze Profometer 5 M 60 1802 (7=180) mm 1 mm
Unosnost ; Silomerny stroj M 60 0904 (0,01+100) kN 0,001 kN

Nadvéznost meradiel na skisobné etalony alebo na prislusné metrologické pracoviska Sluzby legalnej metrologie SR,
Statne metrologicke strediska kalibracnej sluzby, je uvedena v evidencnej karte meradla.
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Odchylky od normalizovaného skuSobného postupu a vSetky okolnosti, ktoré mohli mat’ vplyv na |

vysledok skusky: uvedena hodnota odchylky od $ablény bola zistovana na vztaznej dizke 2000 mm

Zistené vysledky skuSok:

-rozmery a tvar
Tabulka €. 3
Datum skusania 17.05.2004 Vek 39 dni
Cislo | Rozmery, Tvar Odchylka od priamky
predmetu ~ ; Z T
skagania | Dizka L¢ Prierez S max. odchylka od Sablony
“Parg: | [mm] [mm] [mm] [%]
2601 4
389-4 2602 S 9 124 0,60 0,03
2602 1585 155
2601 94 92
389-5 2599 124 1,10 0,055
2596 155 155
2595 93 92
X 389-6 2597 125 1,20 0,086
L 2598 159 156
Tabulka €. 4
Datum skusania 17.05.2004 Vek 39 dni
Rozmery, Tvar Rovinnost’' Vzhlad
Cislo Pravouhlost’ Stzr&?av;re
predmetu = iy 2 (dizky max. odchylka :
akisania DizkaL | Vyskah Hrubka e uhloprie&ok) od &ablény sfmdexvt‘)m
- por.c. D referencii pre
vzhl'ad
[mm] [mm] [mm] [mm]| [%]| [mm]| [%] -
2509 301
389 -1 2509 0 300 o2 2 52 G 0,08 0,50 0,025 1
2508 299 5 52 2529
389-2 2905 2505 236 298 52 2] 52 2324 0,04 0,50 0,025 1
2504 297 52 51 2525
| 2508 298 52 52 2526
| 389-3 2505 298 51 0,08 0,40 0,020 1
N 2503 298 50 51 2528
| - krytie vystuze
! Tabulka €. 5
| Datum skasania 17.05.2004 a (459 — 1 26.05.2004) Vek oY R
Cislo
PEEGMELY 389 - 4 389 -5 389 -6 389 -2 389 -3 459 — 1
skusania
- por.c.
Krytie vystuze | 22,19, 16,16 | 18, 22,18, 21 19,19,21,19 17, 15, 15, 17 14,12, 13, 14 19, 18, 18, 16
(z vonkajsich | 32, 31, 32, 31 30, 29, 31, 29 28,29,29,33 | 14,12,14,10 14,17, 13,15 15, 16, 14, 12
povrchov 12, 14. 15, 16 16. 18 19 15 17 19 20 18 15, 18, 13, 10 16, 17, 18, 17 27,19, 18,20
prvkov) [mm] | 3535 09" o9 | 20 25 28 27 | 28,27 25 24 20, 20, 21, 21 22,23,21,20 | 18,19, 20, 20
Krytie vystuze 25 25 25
(priemerné 16 17 18
hodnoty) [mm] 22 21 22

|

F 050_120



_+8%kol &.: 60040134 — 2

\

Celkovy pocet stran: 4, strana €.: 3

- unosnost’
Tabulka €. 6
Datum skusania | 17.05.2004 Vek 39 dni
[ Skutoéna sila na
' i medzi Seni
i l Prevadzko- Vyskyt Zat'azenie Priehyb f dzi ;;;Rrusema
Cislo 'l Vyska vé trvalych Vyska na medzi
predmetu | hy skusobné trhlin po ha porusenia h -h1
sktsania | zat'azenie | odlah&eni R hz = hy x100| R+(m xL )
.| p hs
- por.c. | L
| hs
| [mm] [N] [Ano/Nie] | [mm] [N] [mm] (%] [N]
389-4 i 163,97 2048 Nie 163,34 8797 0,63 0,03 9732
389-5 | 169,75 2057 Nie 167,15 yee28nh | 260 0,14 10563
389-6 143,60 2039 Nie 141,55 8779 2,05 0,11 9714
Poznamka: Rychlost zatazovania 100 N/s + 20 N/s.
Tabulka €. 7
3 ey 17.05.2004 a .
D k
atum skusania (459 — 1 26.05.2004) Vek 39 resp. (48) dni
Cislo Zatazenie na medzi Tiaz roznasacieho Skutoéna sila na medzi
predmetu porusenia R zariadenia porusenia Rg
skusania
- por.é. [N] [N] [N]
389-2 753 320 1073 ¥
389-3 7T 320 1097 ©
459 -1 683 320 1003
Poznamka: Rychlost zataZzovania 100 N/s + 20 N/s.
Zistené nedostatky: neboli Ziadne
| Neistoty merania:
| Tabulka €. 8
Skusana vlastnost' Pouzité meradlo Aeesona ne|5tclta merania U
pre k=2
Rozmery a tvar Ruény laserovy dizkomer 2,2mm
Rozmery a trvala .
Jdeformacia Posuvné meradlo 0,05 mm
Rovinnost Meraci klin 0,6 mm
Krytie vystuze Profometer 5 8.2 %
Unosnost Silomerny stroj 1,0 %
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| Prehlasenie:
|
1. Vysledky skaSok sa tykaju len predmetu skisky a nenahradzaju iné dokumenty (napr. spravneho
charakteru), ktoré su organmi §tatneho odborného dozoru podla $pecifickych predpisov poZzadované.
' 2. Protokol o skuske méZe byt reprodukovany jedine cely a to s pisomnym slUhlasom skuSobného

| laboratéria.

1

Zilina, 31.05.2004
Spani ) m/
Vypracoval :  Jana Spémové/ﬂﬂ'

Kontroloval : Stefan Szabadoé}w-«é*c—v‘ot

Ing. Martin' Vrzdak
veduci skiSobného laboratoria
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Mata znatka ! BSE/IDE v 2iling, dha - 14.08.2008

Vac: Zalaiovacia skudka plotove) dosky

Na zaklade Vase] potiadavky bola vykonana zataZovacia skiska plotovych dosiek v polohe, v akej su dosky
zabudovane. Pri skdske bola aplikovana nasledavna zataZovacia schéma:

Vzdialenost podpier od okrajov dosky bola 200 mm, zvislé zata2enie bolo aplkavane centricky K zvislej osi
plotove] dosky na dizke 1200 mm, Pri skuske bol riadeny narast sily, s rychlostiou zata2enia 0.6 £ 0,3 kN/s.

Pri skiske bol zistend nasledovneé priemernd hodnoty:;
= WZrik prvaj Irhliny:
- porusenie (kolaps)
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Vybavuje : Ing Peter Misutka

TSUS. neriskovi organizdeis sirana 1/ 1



